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Zur Konservierung einer Glockenkasel aus der ersten Halfte
des 13. Jahrhunderts aus dem Domschatz zu Halberstadt
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Riickenteil nach der Konservierung

Geertje Gerhold

Der Dom St. Stephanus und St. Sixtus in Halberstadt beherbergt einen der
kunstgeschichtlich bedeutendsten und kostbarsten Kirchenschétze weltweit
aus der Zeit vom 5. bis ins 18. Jahrhundert mit iber 600 Kunstwerken
aller Kunstgattungen. In ihrer Funktion als Altarbilder, Reliquiare,
Paramente, Handschriffen, Goldschmiedearbeiten und Skulpturen — um
nur einige der Gattungen zu nennen — dienten sie zur Aussfattung des
Domes bzw. zur Nufzung wéhrend der Lliturgie. Von besonderer
Bedeutung ist der Bestand durch den Standort an seinem urspriinglichen
Nutzungsort sowie durch ein konfessionell gemischtes Domkapitel, das
sich nach der Reformation iber 200 Jahre um die Erhaltung des
Kirchenschatzes bemihte, als an vielen anderen Orten wertvolle
Kirchenausstattungen zerstért wurden. Einzigartig ist der Bestand von ber
300 Textilien, darunter drei romanischen Wandteppichen, die zu den
dltesten gewirkten Teppichen Europas zdhlen und — neben vielen anderen
kostbaren Paramenten — etwa Q0 liturgischen Gewdndem.

Nach umfangreicher Sanierung der Domklausur und der Konservierung
und Restaurierung vieler der dort erhalienen Kunstwerke wurde am 13. April
2008 eine Neuprasentation des Domschatzes mit iber 300 Exponaten
erdffnet, darunter etwa 30 liturgische Gewénder.

Eines dieser Gewdander, eine Glockenkasel aus der ersten Halfte des
13. Jahrhunderts (Inv.Nr. 208), wurde im Zuge dieser Neuprésentation in
der Werkstatt fir Textilkonservierung und -restaurierung des Domsfiftes
Brandenburg bearbeitet.



Beschreibung

Die Glockenkasel — deren Name sich von der Form
der Kasel ableitet - setzt sich zusammen aus einem
gelben Oberstoff und einem mittelblauen Futterstoff.
Sie hat die Form einer seitlich beschnittenen
Glockenkasel, wobei die Seiten des Vorderteils star
ker beschnitten wurden als die des Riickenteils. Die
Kasel hat eine Rickenhdhe von ca. 163 c¢m und
einen Durchmesser — bei gedffneter Mittelnaht — von
ca. 338 cm. Als Verzierung auf dem Obersfoff die-
nen sechs — in Mafen und Musterung — unterschied-
lich breite Goldborten die entlang der unteren Hals-
ausschnittkante, senkrecht entlang der vorderen und
hinteren Mitte, diagonal Uber beide Schultern vom
Vorder- zum Rickenteil, sowie entlang der vorderen
und rickwartigen Saumkante verlaufen. lhre Muster
zeigen unter anderem — mittig gespiegelt oder durch
Schragstreifen abgetrennt — Motive von verschiede-
nen VierfiBlern, Végeln und Rankenwerk sowie auf
der vorderen Mittel- und Halsborte eine eingewebte
Inschrift an den Seitenkanten

Stickerei 2 mit Aposteln und Teil von Borte 1 mit blaver, ein-
gewebter Inschrift

o

Vorderteil der Kasel vor der Konservierung

CVM BENEDICTA TV IN MVLER. Dies ist die
,beschnittene” Form der Ankiindigung der Geburt
Jesu bei lukas 1, 28: ,...Dominus tecum benedicia
tu in mulieribus...” (Der HERR ist mir dir, du
Gebenedeite unter den Weibem). Vermutlich
umfasste die Borte urspriinglich den gesamten Wort-
laut bei einer Lénge von ca. 223 cm und wurde —
an die Grébe der Kasel angepasst — am Anfang
und am Ende jeweils um einige Buchstaben
beschnitten, d. h. insgesamt um ca. 82 cm auf eine
heutige Gesamiléinge von ca. 141 cm.

Vergleichbare Goldborten  mit  Mustern  von
Vierfillern, Végeln und Rankenwerk finden sich
auch auf den Goldborten mehrerer unterschiedlicher
Paramente in anderen Kirchen und Sammlungen,
die alle in das 12. Jahrthundert datiert werden und
zu den sogenannten ,Palermoborten”  gehéren.
Diesen Namen fragen sie nach den Funden aus
dem Grab des Kaiser Heinrichs VI. (T 1197) im
Dom zu Palermo. Als friher VorlGufer solcher Muster
kann der obere Streifen auf dem gestickten Teppich
von Bayeux angesehen werden, der in das lelzie
Drittel des 11. Jahrhunderts datiert wird und die
Eroberung Englands durch die Normannen darstellt.

Auf dem Riickenteil der Kasel sind in der oberen
Halfre zwei hochrechteckige Stickereifelder (1a/b)
in Metall- und mehrfarbiger Seidenstickerei in die
Zwickel zwischen den Goldborten und dem riick-
wartigen Stab auf den Oberstoff aufgesetzt. Das vom
Trager aus linke Stickereifeld (ca. 23 cm x 15 cm|
zeigt die Heilige Euphemia — eine christliche Mar-
tyrerin vom Beginn des 4. Jahrhunderts — auf einer
umrandefen Blite stehend (gestickte Inschrift:
SCA-EVPHEMIA:). Im rechten Stickereifeld (ca.
24 x 16 cm) ist der Erzengel Michael dargestellt
mit dem Drachen zu seinen Fifen (gesfickte
Inschrift: -ST MICHAHEL); die beiden Figuren stehen
jeweils unter einem Arkadenbogen, der auf zwei
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— in der lange — halbierten Séulen ruht, die an den
Aubenseiten von Wellenlinien mit halben Zweigen
gerahmt sind.

Eine Stickereiborte in Metall- und dreifarbiger
Seidenstickerei ist entlang des linken, rechten und
rickwdrtigen Halsausschnittes auf den Oberstolf
aufgesetzt. Dargestellt sind die 12 Apostel mit ihren
jeweiligen Attributen sowie — in der riickwartigen
Mitte — Christus in der Mandorla mit Segensgestus
auf einem Thron sitzend, umrahmt von den vier
Evangelistensymbolen.

Material und Technik

Der gelbe, seidene Oberstoff ist in der Technik des
Samits hergestellt, einer Gewebebindung mit zwei
Keft- und zwei Schusssystemen, die eine diagonale
Gratrichtung aufweist. Die gleiche Technik wurde fir
den dunkelblaven Grundstoff der Apostelstickerei
entlang des Halsausschnittes verwendet mit dem
Unterschied, dass hier die Unterseite des Gewebes,
die einem leinwandbindigen Stoff gleicht, nach
AuBen genommen wurde — vermutlich, um das
Sticken zu erleichtern. Die Seiden- und Metall
stickerei ist mit Flachstich sowie versenkter An-
legetechnik durch beide Stofflagen gearbeitet. Bei
dieser Technik wird der auf den Stickgrund gelegte
Faden an wenigen Stellen mit Hilfe eines zweiten
Fadens in den Stickgrund gezogen. Als unterer
Abschluss der Stickerei dient ein schmales, vierfarbi-
ges Seidenbandchen.

Das Motiv der Heiligen Euphemia und des
Erzengels Michael ist mit Seiden- und Metallfdden
in Spalistich und Anlegetechnik Uber einem lein-
wandbindigen Stoff aus Pflanzenfasern gearbeitet.
Ebenfalls aus einer Pflanzenfaser ist der in einfacher
Leinwandbindung gefertigte blaue Futterstoff.

Die auf der Kasel verwendeten Goldborten, die mit
Metallféden und farbigen Seidenféden gewebt
sind, setzen sich teilweise aus mehreren Sticken
zusammen. Die diagonal Uber die rechte Schulter
verlaufende Borte ist aus zwei Abschnitten zusam-
mengefigt, die etwa in Héhe der Schulter mit einer
Naht verbunden sind. Die riickwértige Mittelborte
ist ebenfalls aus zwei, die vordere Saumborte aus
vier Abschnitten zusammengesetzt, wobei die
Abschnitte jeweils nicht durch eine Naht zusammen-
gefigt sind, sondern Schnittkante an Schnittkante
gesetzt wurden.

Schnittrekonstruktion des gelben Samits und
Spuren des Zusammenlegens der Stoffbahn nach
dem Weben - vermutlich fiir den weiteren Handel
und Transport

Der heutige Kaselschnitt des Samits wurde — bei
gedfineter, vorderer Mittelnaht — aus einer groPen
Stoffbahn gendht, an die seitlich jeweils drei Stoff-
abschnitte angefigt wurden. An die untere Kante
der groBen Stoffbohn wurden fiinf Stoffabschnitte
fixiert, um den Kaselschnitt zu einer halbkreisférmi-
gen Form zu ergénzen, die — in der vorderen Mitte
zu einer Glockenform zusammengenaht — spéter an
beiden Seiten beschnitten wurde.

In ausgebreitetem Zustand sind auf dem grofien
Stoffabschnitt des Samits deutlich drei waagerechte
Knickfalten mit ,Knickrichtung” erkennbar. Sie ver-
laufen von der inneren linken bis zur inneren rechten
Naht und zeigen auf, wie der Stoffabschnitt — nach-
dem er vom Webstuhl kam — vermutlich fir den wei-
teren Handel und Transport zusammengelegt
wurde: In Keftrichtung zweimal gefaltet hatte er
schlieflich eine Breite von ca. 37 cm und wurde
wahrscheinlich anschlieBend vierlagig aufgerollt,
wodurch sich die starken Knicke im Stoff erkléren
lassen.

Erhaltungszustand der Kasel vor der Konser-
vierung

Die Kasel tragt viele Spuren ihres Alters. Der
gelbe Seidensamit ist relativ verschmutzt — dies ist
deutlich erkennbar an den Stellen auf dem Vorder-
und Riickenteil, die ehemals mit schmalen Borten
besetzt und dadurch vor Schmutz geschiitzt
waren.

Durch mechanische Beanspruchung sind die Kett-
und Schussfaden an exponierten Stellen grofen-
teils gebrochen — hier vor allem im vorderen
Brustbereich links und rechts unterhalb der Gabel
borten. Insgesamt ist das Vorderteil in wesentlich
schlechterem Zustand als das Rickenteil.

Beim Fixieren der Borten sowie der Stickereien auf
den Seidensamit wurde er an den Fixierstellen
stark eingehalten, sichtbar auf den Innenseiten
des Vorder- und Rickenteils als Verfallungen unter
den Borten und unter den Stickereien, was zu star-
ken Spannungen und Verwerfungen gefihrt hat,
wodurch im Samit im Laufe der Zeit an den Ecken
der Stickereifelder sowie neben den Borten viele
zerschlissene Stellen und Fehlstellen entstanden.
Er zeigt sehr viele Spuren von Stichléchern, vor
allem an den Stellen der enffernten Borten. Im
Brustbereich sind Stichlécher dhnlich der Form
einer grofen Llilienblite (ca. 60 cm x 90 cm)
erkennbar. Andere Reste von Stichléchern lassen
sich nicht eindeutig identifizieren.



Der gelbe Seidensamit hat wesentlich mehr
Stoffvolumen als das blauve Futter, wodurch er sehr

wellig liegt und sich viele Bruchkanten gebildet
haben.

Das durch sténdigen Gebrauch der Kasel bean-
spruchte gelbe Seidenfutter war wahrscheinlich
schon im Spdtmittelalter zerschlissen. Reste davon
haben sich — bis auf wenige Stellen — an allen um-
laufenden Saumkanten erhalten, ebenso ein langer
Streifen an der linken Kante des Halsausschnittes.
Der genave Schnitt dieses Seidenfutters |asst sich
nicht rekonstruieren, da sich keine Nahte erhalten
haben; einzig eine Webekante findet sich an der
linken Halsausschnittkante.

Der Zustand der Borten ist — dhnlich wie der des
Samits — auf dem Vorderteil wesentlich schlechter als
auf dem Riickenteil = vor allem die Oberseite der
vorderen Mittelborte ist sehr abgerieben, so dass
das Muster kaum lesbar ist: die Seitenkanten der
vorderen Borfen sind gréBtenteils gebrochen und
teilweise sind Fehlstellen entstanden.

Die dunkelbraunen, seidenen Konturfaden in den
Stickereien der Heiligen Euphemia und des Frz-
engels Michael sind in sehr schlechtem Zustand und
nur noch an wenigen Stellen erhalten — wahrschein-
lich wurde zum Farben des dunkelbraunen Farbtons
ein gerbstoffhaltiger Farbstoff verwendet, der im Laufe
der Zeit die Textilfaser sehr stark geschadigt hat.

Der weibe Seidenfaden, der hauptséchlich fir die
Inkarnate verwendet wurde, ist ebenfalls an mehre-
ren Stellen weggebrochen. Vermutlich wurde die
naturfarbene  Seidenfaser geschwefelt, um einen
reinweiben Farbton zu erhalten; dadurch wurde
jedoch die Seidenfaser im Laufe der Zeit so ange-
griffen, dass sie an mehreren Stellen ausgefallen ist,
so auch im Gesicht des Erzengels Michael,
wodurch die darunter liegende, schwarze Vor-
zeichnung sichtbar ist.

Reste einer Feder mit Federkiel und Federdsten

Der dunkelblave Stickgrund der Christus-Apostel-
Darstellung weist viele kleine Fehlstellen auf, so dass
der darunterliegende naturfarbene Stickgrund sicht-
bar ist. Die ungefarbten, seidenen Stickféden sowie
die Metallfdden sind relativ gut erhalten wahrend
die violetten Konturfaden bis auf einige wenige
Stellen ausgefallen sind und die Seidenstickerei
dadurch fast monochrom wirkt. Die mehrfarbige
Seidenborte, die als Schmuckborte urspringlich ver-
mutlich die beiden Langskanten der Stickerei einge-
fasst hatte, ist heute nur noch an der unteren Kante
bruchstiickhaft erhalien und in der hinteren Mitte vél-
lig weggebrochen.

Der blave Futterstoff weist wesentlich weniger
Stoffvolumen auf als der gelbe Oberstoff, was zu
starken Spannungen gefihrt hat — vor allem entlang
der Kanten ist er stark abgerieben und teilweise
haben sich scharfe Falten gebildet; vereinzelt sind
kleinere und gréfere Lécher entstanden.

Eine im Mittelalter héufig angewandte Methode, um
das Ausfransen von Schnittkanten zu vermeiden,
war das ,Versiegeln” der beschnittenen Kanten mit
Wachs. Dies lésst sich an einer Schnittkante des
Samits am vorderen Halsausschnitt erkennen, die
Spuren von Wachs zeigt,

Ein bei Gewdndern eher selten anzutreffendes
Material fand sich in den querlaufenden Naht-
umbigen des gelben Samits in relativ groflen
Mengen, und zwar Reste von Federn — groBenteils
die vom Federkiel nach rechts und links abzweigen-
den sogenannten Federdste.

Anfangs als zufélliges Phénomen dokumentiert, fan-
den sich jedoch wéhrend der Konservierung weite-
rer Paramente in anderen Sammlungen — die etwa
in die gleiche Zeit datiert werden — @hnlich viele
Federreste, so an einer Dalmatik aus dem Kunsk
historischen Museum in Stralsund sowie an einer
Dalmatik aus dem Domschatz in Brandenburg.
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Elf Samitfragmente mit Resten von Umbiigen (Pfeile] zu einer
Einheit zusammengelegt

Die Funktion der Fedem ist nicht ganz eindeutig —
zu vermuten ist aber wohl eine Art Wattierung/
Polsterung/Waérmeisolierung.  Ahnliche Funktion
haben Reste von Wollstofffragmenten aus dem fri-
hem Mittelalter und dem 11. Jahrhundert, die in der
Berliner Spandaver Zitadelle sowie in Osffriesland
gefunden wurden. Bei ihnen wurden gespleifte
Federn zusammen mit den Kett- und Schussféden
versponnen und anschlieBend verwebt.

Frihere Bearbeitungen

An der Kasel fanden mehrfach Bearbeitungen siatt —
der Zeitpunkt ist nicht bekannt — die zeigen, dass
der IstZustand nicht der Originalzustand der
urspringlichen Glockenkasel ist:

Abdnderungen

Die Seitenpartien der ehemals glockenférmigen
Kasel wurden am Vorderteil jeweils ca. um die
Halfte und am Ruckenteil jeweils ca. um ein Drittel
beschnitten, d.h. durch die seitliche Einkirzung des
Samits wurden auch die Borten entlang des vorde-
ren und rickwartigen Saumes enfsprechend be-
schnitten.

Unter der rickwdrtigen Saumborte verléuft an einer
Stelle von ca. 20 cm lange ein Saumumbug, der
aut eine Abénderung hindeutet, da er einen frihe-
ren Umbug zeigt.

Spuren von Stichléchern neben den  breiten
Goldborten auf dem Samit zeigen, dass mehrere
Borten entfernt wurden; weitere Spuren von
Stichléchern im  Brustbereich auf dem Vorderteil
haben — wie bereits erwshnt — die Form ahnlich
einer groflen Llilienblite; andere Reste von
Stichléchern lassen sich nicht eindeutig identifizie-
ren, sie zeigen jedoch, dass auf den Samit zu ande-
ren Zeiten vermutlich andere Dekorationen aufge-
néht waren. Stichlécher und Reste von Nahféden
unter der vorderen und riickwértigen Saumborte

Detail des Vorderteils nach der Konservierung

sind ein Hinweis darauf, dass an diesen Stellen bei
einer eventuellen Erstverwendung Borten aufgesetzt
waren.

Reste von roten Seidenfaden im Samit, z. T. neben,
unter und an den Borten sowie am gelben
Seidenfutter deuten darauf hin, dass die heutigen
Borten — oder evil. andere Borten — vermutlich ur-
springlich an etwas anderer Stelle fixiert waren. Der
gleiche rofe Faden wurde verwendet, um die Halfte
einer Naht am rechten Vorderteil zu schliefen, d. h.
bis an die Stelle der Stichlécherreste in Blijtenform,
dann setzt ein anderer Nahtfaden an.

Am rechten, vorderen Halsausschnitt hat sich ein
Umbug im gelben Samit erhalten, der heute nach
innen, jedoch urspringlich nach aufen zeigte —
eventuell ein Hinweis auf eine andere Funktion des
Samitse

Das gelbe Seidenfutter war wahrscheinlich durch
die mechanische Beanspruchung im Laufe der Zeit
zerschlissen und wurde durch den dunkelblauen
Futterstoff ersetzt: vermutlich gleichzeitig wurde die
Kasel an beiden Seiten beschnitten. Eine detaillierte
Schnittabnahme sowohl vorn Ober- als auch vom
Futterstoff zeigt, dass der Schnitt des Oberstoffes
erheblich von dem des Futters abweicht, d.h. der
Futterstoff ist teilweise mehrere Zentimeter kleiner als
der Oberstoff. Dieser Unterschied deutet darauf hin,
dass der Futterstoff wahrscheinlich von einem ande-
ren Gewand oder von ,Fuiterresten” stammt,
Evetuell wurde das blave Futter eingefiigt, als die
anderen Abénderungen und Ausbesserungen im
Samit vorgenommen wurden und ein dlteres, diinne-
res Seidenfutter zerschlissen war.



Altrestaurierungen

Um die vielen gebrochen Stellen neben den
Goldborten im Samit zu sichern und die Fehlstellen
zu schliefen, wurden wahrend der Altrestaurierung
viele kleinere und gréBere Fragmente eines gelben
Samits (Flicken a) unter die entsprechenden Stellen
geschoben und mit kleinen, eng nebeneinander
gesetfzten Stichen fixiert.

Die Samitfragmente — teilweise noch mit Nahtum-
biigen — zeigen die gleiche Farbe, die gleiche
Webtechnik, die gleichen Reste von Stichléchern
sowie die gleichen Verfleckungen wie der Samit der
Kasel. Bis auf wenige Fragmente lassen sich alle
Ubrigen — anhand der etwas unterschiedlichen
Streifigkeit der Kett- und Schussféden — zu Kleineren
und gréBeren Einheiten zusammenfigen. Diese
Einheiten lassen sich jedoch nicht so an die heraus-
geschnittenen Stellen der Kasel anlegen, dass sie
den Schnitt zu einer Glockenkasel ergdnzen.
Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei
den Fragmenten wahrscheinlich um Teile eines zwel-
ten Gewandes des gleichen Ornats handelt, dass
vermutlich gréBtenteils zerschlissen war und die
noch gut erhaltenen Teile fir die Ausbesserung der
heute noch vorhandenen Kasel verwendet wurden.
Der meiste Schmutz in Form von zusammenge
pressten Stofffasern sitzt in den horizontalen Néhten
und horizonfalen Saumumbigen, dagegen kaum
Schmutz unter den Samitflicken. Das spricht dafir,
dass die Flicken erst relativ spat eingefigt wurden.

Auf der riickwartigen, unferen Saumnaht hat sich auf
der Innenseite ein kleines Samitfragment mit anhaf-
tendem leinwandbindigem Seidenstoff erhalten,
was ebenfalls von einem zweiten Gewand des glei-
chen Omats stammen kénnfe — als Reste von Ober-
und Futterstoff.

Teilweise wurden flottierend liegende Faden im
Samit mit gelbem Seidenfaden gestopft. Dabei wur-
den hinter eine solche Stelle zwei unterschiedlich
grofe, leinwandbindige Seidenflicken (Flicken b)
gelegt, von denen einer eine dunklere Verférbung
sowie einen dunkelbraunen Flecken aufweist,
Spuren, die nicht auf den Oberstoff an dieser Stelle
durchgeschlagen sind. Dies deutet auf eine
Erstverwendung der beiden Seidenflicken hin,
sodass man davon ausgehen kann, dass die
Seidenflicken schon einmal — ewil. fir ein anderes
Gewand — Verwendung fanden, bevor sie als
Flicken in die Kasel eingesetzt wurden.

Die Schadstellen am Vorderteil reichen nur bis zu
den Stellen, die Reste von Stichléchern aufweisen
und horen an der ,Schnitistelle” zu den Stichléchern

abrupt auf - ein Hinweis darauf, dass wiahrend des
VerschleiBes des Samits an dieser Stelle etwas ande-
res aufgendht war.

Die vielen gebrochenen Partien der Borten — vor
allem die Seitenkanten sowie die Kanfen der
Fehlstellen — im oberen Bereich des Vorder- und des
Ruckenteils wurden mit Seidenfaden und eng neben-
einander liegenden rostfarbenen Stichen auf dem
Samit fixiert.

Entfernung alter Restaurierungen

Wie bereits erwahnt, zeigt eine defaillierte Schnitt-
abnahme sowohl vom Ober als auch vom
Futterstoff, dass der Schnitt des Oberstoffes gegen-
iiber dem Futtersioff an den meisten Stellen erheblich
Uberweite hat. Um ihn in den Oberstoff einzupas-
sen, wurde der Futterstoff in alle Richtungen gezo-
gen, wodurch Oberstoff und die Borten nicht falten-
los, sondern sehr wellig aufeinander lagen und sich
dadurch viele Bruchkanten gebildet haben. Zudem
verliefen die Schulterwinkel des Futters wesentlich
steiler als die des Oberstoffes. Ober und Futterstoff
waren auf dem Ruckenteil Uberdies mit einer quer-
laufenden Vorstichreihe miteinander verbunden, was
zu zusdizlichen Spannungen gefihrt hat. Um die
Spannungen zwischen den Stofflagen zu Iosen,
reichte es nicht aus, nur die Vorstichreihe aufzutren-
nen; zusétzlich wurde auch der Futterr vom
Oberstoff gelsst. Der Futterstoff wurde nicht wieder
in die Kasel montiert, sondern wird unkonserviert im
Magazin des Halberstédier Domes aufbewahrt.
Die vielen gelben Samitflicken der Alirestaurierung
waren sowohl in schrégem, als auch in geradem
Fadenlauf unter die gebrochenen Partien neben den
Borten fixiert; Uberdies lagen sie an vielen Stellen
doppelt unter den Schadstellen, was zusétzlich zu
Verwerfungen und Spannungen gefihrt hat, die
dadurch vermindert wurden, dass die Flicken gelost
wurden.

Teilweise waren flottierend liegende Féden im Samit
mit gelbem Seidenfaden gestopft, wobei nicht alle
schadhaften Stellen mitgefasst waren, teilweise war
der gelbe Stopffaden selbst schon gebrochen und
hatte somit seine Fixierfunktion verloren. Er wurde
deshalb entfernt, ebenso wie die beiden leinwand-
bindigen Seidenflicken hinter einer der Stopfstellen,
da sie sehr verschmutzt waren und fir die Kasel
keine Funktion mehr haben.

Vor allem auf dem Vorderteil im Brustbereich sind
die Goldborten schlecht erhalten, teilweise mit
Fehlstellen und sehr vielen gebrochenen Stellen an
den Bortenréndern, die mit braunem Seidenfaden
fixiert waren. Um in den Borten die vielen gebrochenen
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Partien und Fehlstellen mit neuem Seidenstoff unter-
legen zu kdnnen, wurde ein Teil der braunen
Fixierfaden entfernt.

Entfernung von Oberflachenschmutz, Feuch-
tigkeitsbehandlung

Nach grindlicher Vordokumentation wurden auflie-
gende Schmutzpartikel auf Vorder- und Riickseite
des Samits sowie auf den Vorderseiten der
Goldborten und der Stickereien vorsichtig mit einem
kleinen, stufenlos regulierbaren Vaccumsauger
abgesaugt.

Um die Wellen der Goldborten vermindern und um
den Oberstoff glatten zu kénnen — zur Vorbeugung
zusatzlicher Bruchkanten — wurde die Kasel auf
einer in Form zugeschnittenen und mit Melinexfolie
Uberzogenen Weichfaserplatte ausgesteckt und
kurzzeitig Feuchtigkeit ausgesetzt mittels eines regu-
lierbaren Dampfgerdtes.

Néhkonservierung

Alle verwendeten textilen Konservierungsmaterialien
wurden farblich passend eingefarbt.

Die gebrochenen Partien und die Fehlstellen im
Samit wurden mit einem Stiick Seidenstoff mit glei-
cher Strukiur wie das Original fadengerade unter-
legt und mit feinem Seidenfaden ndhtechnisch
fixiert, wodurch die Schadstellen gestiitzt und die
Fehlstellen optisch geschlossen wurden. Um den ver-
schiedenen Farbnuancen im gelben Samit zu ent
sprechen, wurde der neue Seidenstoff, bevor er an
der entsprechenden Stelle platziert wurde, teilweise
mit entsprechend eingeféarbtem Seidencrépeline

abgedeckt, einem Seidengewebe mit sehr offener
Webstruktur.

Zur Sicherung der Reste des gelben Seidenfutters,
die sich fast am gesamten Soum erhalten haben,
wurden sie mit einem, in Form der Kasel zugeschnit-
fenen, ca. 3 cm breiten Streifen Seidencrépeline
abgedecki. Neben der Sicherung bleiben die Sei-
denfutterreste durch die offene Webstrukiur des
Seidencrépelines weiterhin sichtbar.

Die gebrochenen Mefallfdden der Christus-Apostel-
Stickerei am Halsausschnitt wurden mit feinem
Seidenfaden gesichert, die Fehlstellen im blauen
Grundstoff mit Seidenstoff unterlegt und néhtech-
nisch fixiert und die obere, gebrochene Kante mit
Seidencrépeline eingefasst und dadurch gesichert.
Die gebrochene und nur noch feilweise fixierte
Seidenborte an der unteren Kante der Stickerei
wurde geldst und in Seidencrépeline von beiden
Seiten eingenaht; dadurch sind die gebrochenen

Stellen wieder gesichert, das Muster bleibt weiterhin
lesbar und die Fehlstelle an der rickwdartigen Mitte
ist optisch ergdnzt. Anschliebend wurde die
Seidenborte mit feinem Seidenfaden wieder an die
untere Kante der Stickerei und den Halsausschnitt
fixiert.

Ein Teil der braunen Altrestaurierungsféden auf dem
Vorder- und Rickenteil wurde gelést, um die Fehl-
stellen mit Seidenstoff unterlegen zu kénnen und die
vielen gebrochenen Kanten der Borten zu stiitzen.
Um auch hier den verschiedenen Farbnuancen
innerhalb der Borten zu entsprechen, wurde der
neve Seidenstoff mit Seidencrépeline abgedeckt
und fixiert.

Schlussbemerkung

War es schon schwierig, die Kasel vor der Kon-
servierung im Depot verantworllich zu magozinieren
aufgrund der Problematik zwischen Ober- und
Futterstoff mit der nicht faltenfreien Lagerung und der
dadurch entstandenen Bruchkanten, so konnfe erst
recht nicht an eine Prdsentation auf einer Figurine in
diesem Zustand gedacht werden. Durch die
Abnahme des Futters konnten die gréBten
Spannungen gemindert werden; die schonende
Feuchtigkeitsbehandlung hat zusétzlich zur Ent
spannung der Textilfasern beigetragen und durch
den neu unterlegten Seidenstoff in gleicher
Fadenrichtung wie der Oberstoff konnten die Schad-
stellen wieder spannungslrei gesichert werden.

Um die Kasel in der Neuprésentation des Dom-
schatzes in Halberstadt zeigen zu kénnen, wurde
eine der Form der Kasel angepasste Figurine
gebaut, die nach unten breiter ausgestellt ist und
auf der die gesamte Kasel aufliegen kann, so dass
das Hangegewicht gleichmabig auf der Figurine
verteilt wird.



